Auftrag-Nr.:. 11656
Auftraggeber: Bezirksregierung Kéin
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Anlage 10

KorngroRenverteilung,
ungestorte Bodenproben
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KO rn u n gs I | n |e Auftraggeber : Bezirksregierung Koéln

: Bauvorhaben: Bornheimer Rheinufer
S— DIN 18123 -5-6
Bearbeiter: Bredt Datum: 15.04.2013
Schlammkorn Siebkorn
. Schluffkorn Sandkorn Kieskorn .
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Korndurchmesser d in mm
Signatur : o— )H E D E E * * . . A A Bemerkungen = > F >
Labornummer : 6833/44/61 6833/44/62 6833/44/63 6833/44/64 6833/44/65 6833/44/66 6833/44/67 o 5 I&‘ c
Entnahmestelle : SCH 400B SCH 335B SCH 335B SCH 274B SCH 274B SCH 200B SCH 200B g gl ;’
Tiefe [m] : Oben Oben Unten Oben Unten Oben Unten @ © Q
Bodenart : S, u, t S, u, t S,u,t s,u t, g U, t, s S,u, t S,ut, g zZ
Bodengruppe : SuU* Su* SuU* o
U/Cc: 92.0/9.5 -/- -/- -/- -/- 48.1/6.5 104.5/4.4
T/UISIG [%] : 10.9/22.7/65.6/0.8 | 17.6/36.9/44.2/1.3 | 19.5/31.2/48.7/0.5 | 13.1/35.2/46.6/5.0 | 16.2/42.6/40.2/1.0 | 8.0/22.9/68.3/0.8 | 10.4/25.6/56.3/7.7
Wassergehalt [%] :




