Auftrag-Nr.: 11656
Auftraggeber: Bezirksregierung Koln
Projekt: Sanierung des Bornheimer Rheinufers

Anlage 11

Zustandsgrenzen,
ungestorte Bodenproben
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Anlage 11.1

BORCHERT INGENIEURE GmbH & Co.KG
Umwelt - Geotechnik - Baugrundlabor

Steeler Str. 529, 45276 Essen

fon 0201/ 43555-0 fax 0201 / 43555-43

m,m Projekt-Nr.: 6833/44
Ui Anlage 2/5

Zustandsgrenzen nach biN 18 122

Bezirksregierung Koln, Dezernat 54:
Bornheimer Rheinufer, Los 2

Labornummer: 6833/44/61
Entnahmestelle: SCH 400B

Tiefe [m]: Oben

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: S, u, t

Probe entnommen am / durch: - /ICG

Bearbeiter: Stutz Datum: 27.02.2013
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Anlage 11.2

E . - .
BORCHERT I.NGENIEURE GmbH & Co.KG Projekt-Nr.: 6833/44
Umwelt - Geotechnik - Baugrundlabor |
Steeler Str. 529, 45276 Essen | Anlage 2/6
fon 0201 / 43555-0 fax 0201 / 43555-43
Labornummer: 6833/44/62
Zustandsgrenzen nach biN 18 122 Entnahmestelle: SCH 3358
irk . . Tiefe [m]: Oben
Bezirksregierung Koéin, Dezernat 54: Art der Entnahme: gestort
Bornheimer Rheinufer, Los 2 Bodenart: S, u,t
-1
Bearbeiter: Stutz Datum: 28.02.2013 Probe entnommen am / durch: - /ICG
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25.0 Korr. Wassergehalt = 18.5 %
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Anlage 11.3

BORCHERT I_NGENIEURE GmbH & Co.KG Projekt-Nr.: 6833/44
Umwelt - Geotechnik - Baugrundlabor
Steeler Str. 529, 45276 Essen | Anlage 2/7
fon 0201/ 43555-0 fax 0201 / 43555-43
Labornummer: 6833/44/63
Zustandsg renzen nach bIN 18 122 Entnahmestelle: SCH 3358
. . . Tiefe [m]: Unten
Bezirksregierung Kéin, Dezernat 54: Art der Entnahme: gestort
Bornheimer Rheinufer, Los 2 Bodenart: S, u, t
t durch: -1/l
Bearbeiter: Stutz Datum: 20.03.2013 Probe entnommen am / durch: - /ICG
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— 290 P~ Wassergehalt w = 18.8 %
X : \o\ FlieRgrenze w, = 26.7 %
3 280 = Ausroligrenze w, = 16.0 %
E o~ Plastizitatszahl |, = 10.7 %
LA S —— :\\ Konsistenzzahl I = 0.61
® 60 Q| Anteil Uberkorn i = 7.0%
§ Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
25.0 Korr. Wassergehalt = 20.2 %
24.0
10 15 20 25 30 35 40
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Anlage 11.4

BORCHERT INGENIEURE GmbH & Co.KG
Umwelt - Geotechnik - Baugrundlabor

Steeler Str. 529, 45276 Essen

fon 0201/ 43555-0 fax 0201 / 43555-43

@[m Projekt-Nr.: 6833/44
Anlage 2/8

Zustandsgrenzen nach biN 18 122

Bezirksregierung Kéln, Dezernat 54:
Bornheimer Rheinufer, Los 2

Labornummer: 6833/44/64
Entnahmestelle: SCH 274B

Tiefe [m]: Oben

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: S, u,t,g'

Probe entnommen am / durch: -/ICG

Bearbeiter: Stutz Datum: 20.03.2013
34.0
— 330 Wassergehalt w = 17.6 %
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Anlage 11.5

BORCHERT I_NGENIEURE GmbH & Co.KG | Projekt-Nr.: 6833/44
Umwelt - Geotechnik - Baugrundlabor |
Steeler Str. 529, 45276 Essen ' Anlage 2/9
fon 0201 / 43555-0 fax 0201 / 43555-43
Labornummer: 6833/44/65
Zustandsg renZen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: SCH 2748
. . . Tiefe [m]: Unten
Bezirksregierung Kéin, Dezernat 54: Art der Entnahme: gestort
Bornheimer Rheinufer, Los 2 Bodenart: U, t, s
/ durch: -/IC
Bearbeiter: Stutz Datum: 20.03.2013 Probe entnommen am / durc G
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Anlage 11.6

B . o .
ORCHERT I_NGENIEURE GmbH & Co.KG | Projekt-Nr.: 6833/44
Umwelt - Geotechnik - Baugrundlabor pi
Steeler Str. 529, 45276 Essen ' Anlage 2/10
fon 0201 / 43555-0 fax 0201 / 43555-43
Labornummer: 6833/44/66
Zustandsg renZen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: SCH 200B
Bezirk . . Tiefe [m]: Oben
ezirksregierung Kéln, Dezernat 54: Art der Entnahme: gestort
Bornheimer Rheinufer, Los 2 Bodenart: S, u, t'
Bearbeiter: Stutz Datum: 08.04.2013 Probe entnommen am / durch: - /ICG
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Anlage 11.7

BOR . - .
ORCHERT I_NGENIEURE GmbH & Co.KG Projekt-Nr.: 6833/44
Umwelt - Geotechnik - Baugrundlabor
Steeler Str. 529, 45276 Essen Anlage 2/11
fon 0201/ 43555-0 fax 0201/ 43555-43
Labornummer: 6833/44/67
ZUStandSQ renZen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: SCH 200B
Bezirk . . Tiefe [m]: Unten
ezirksregierung Kéin, Dezernat 54: Art der Entnahme: gestdrt
Bornheimer Rheinufer, Los 2 Bodenart: S, u, t', g
Bearbeiter: Stutz Datum: 16.04.2013 Probe entnommen am / durch: - ICG
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